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Heavyweight concrete compounds - Method for determination of mortar and water segregation 

1. Xác đinh độ tách vữa của hỗn hợp bê tông 

1.1. Thiết bị 

Khuôn thép kích thước 200 x 200 x 200mm; 

Bàn rung tần số 2900 ± 100 vòng phút, biên độ 0,5 ± 0,01mm; 

Thanh thép tròn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn;  

Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g; 

Sàng kích thước mắt 5mm.  

Thước lá kim loại. 

Tủ sấy 2000C 

Khay sắt. 

1.2. Lấy mẫu 

Lấy và chuẩn bị khoảng 12 lít mẫu hồn hợp bê tông theo TCVN 8105 : 1998 để thử. 

1.3. Tiến hành thử 

1.3.1. Đổ và đầm chặt hỗn hợp bê tông trong khuôn kích thước 200 x 200 x 200mm theo điều 8. 7 của 
TCVN 8105 : 1998. Sau đó tiến hành rung tiếp khuôn chứa hỗn hợp trên bàn rung trong khoảng thời gian 
: 25 giây đối với hỗn hợp có độ sụt lớn hơn hoặc bằng 5cm hoặc 10 lần chỉ số độ cứng đối với hỗn hợp 
có độ sụt dưới 5cm. 

1.3.2. Rung xong, tiến hành chia hỗn hợp theo chiều cao ra hai phần. Phần trên cao 10 ± 0,5cm xúc vào 
một khay, phần dưới xúc vào một khay. Để chia hỗn hợp dễ dàng có thể tháo thành khuôn nếu sau khi 
tháo khối hỗn hợp bê tông đã đầm ở trong khuôn không bị đổ. 

1.3.3. Cân riêng từng khay hỗn hợp rồi đổ lên mặt sàng 5mm. Dùng nước tráng sạch khay, rửa lọc qua 
sàng phần vữa cho tới khi nước rửa hết đục. Đổ trở lại khay phần cốt liệu lớn còn lại trên sàng và sấy 
khay cốt liệu tới khối lượng không đổi ở 105 – 1100C. Cân lượng cốt liệu lớn trong khay. Làm như vậy 
đối với cả hai phần hỗn hợp trên và dưới. 

1.4. Tính kết quả 

1.4.1. Phần trăm lượng vữa V trong hỗn hợp ở phần trên (hoặc dưới) được tính theo công thức: 

 

Trong đó : 

m - Khối lượng hỗn hợp ở phần trên (hoặc dưới) tính bằng g; 

m1 - Khối lượng cốt liệu lớn đã được sấy kho ở phần trên (hoặc dưới), tính bằng g; 



1.4.2. Độ tách vữa của hỗn hợp bê tông cho từng lần thử được tính bằng phần trăm, làm tròn tới l% theo 
công thức : 

 

Trong đó : 

∆v - Chênh lệch phần trăm lượng vữa trong hỗn hợp ở phần trên so với phần dưới; 

∑V - Tổng phần trăm lượng vữa ở cả hai phần. 

1.5. Biên bản thử 

Trong biên bản thử ghi rõ : 

- Ngày và nơi lấy mẫu; 

- Khối lượng vữa ở phần trên và dưới; 

- Độ tách vữa của hỗn hợp bê tông; 

- Chữ ký của người thử. 

2. Xác định độ tách nước của hỗn hợp bê tông 

2.1. Thiết bị thử 

Các thiết bị thử như TCVN 3108 : 1993;  

Nắp đậy thùng bằng kính hoặc thép; 

ống đong nước dung tích từ 50 - 200ml;  

Pipet dung tích 5ml. 

2.2. Lấy mẫu 

Lấy và chuẩn bị khoảng 8 lít mẫu hỗn hợp bê tông theo TCVN 3105 : 1993 ứng với cỡ hạt lớn nhất của 
cốt liệu bê tông tới 40 hoặc 24 lít ứng với cỡ hạt 70 – 10mm. 

2.3. Tiến hành thử 

2.3.1. Đổ và đầm hỗn hợp bê tông vào thùng 5 lít hoặc 15 lít theo các điều 3.1 và 3.3 của TCVN 3108 : 
1993. Mức hỗn hợp sau khi đầm khống chế thấp hơn miệng thùng 10 ± 5mm. 

2.3.2. Đậy nắp thùng và để yên hỗn hợp trong 1,5 giờ. Dùng ống pipet hút hết lượng nước tách ra vào 
ống hoặc dùng thước lá kim loại do chiều cao của lớp nước tách ra tại ba vị trí rồi lấy giá trị trung bình. 

2.4. Tính kết quả 

Độ tách nước của hỗn hợp bê tông Tn được tính bằng phần trăm, làm tròn tới 1% theo công thức : 

 

hoặc: 

 

Trong đó : 



Vn - Thể tích nước tách ra, tính bằng ml; 

V - Thể tích hỗn hợp bê tông trong thùng tính bằng ml; 

hh - Chiều cao của lớp nước tách ra, tính bằng mm; 

h - Chiều cao hỗn hợp bê tông trong thùng, tính bằng mm. 

2.5. Biên bản thử 

Trong biên bản thử ghi rõ : 

- Ngày và nơi lấy mẫu; 

- Chiều cao nước hoặc thể tích nước tách ra; 

- Chiều cao hoặc thể tích bê tông trong thùng; 

- Độ tách nước của hỗn hợp bê tông; 

- Chữ ký của người thử. 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng          http://xaydung.org 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam       http://kientruc.vn 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow            http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng          http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu          http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng             http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online                  http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam            http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông             http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng           http://suachuanha.com 


